
Moule Marshall complet avec corps, hausse et embase utilisé pour compacter un
enrobé et en déterminer la  relation entre sa masse volumique apparente ou son
pourcentage de vides et l'énergie de compactage qui lui est appliquée à l'aide de
machines de compactage par damage, Méthodes d'essai pour mélange
hydrocarboné à chaud - Partie 10

Normes EN 12697-10 | EN 12697-30 | NF P98-251-2

+ Fabriqué en acier traité contre la corrosion
+ Poids 4 kg.
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