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MATERIELS DE LABORATOIRE BTP GENIE CIVIL

CARACTÉRISTIQUES
Pour 1 litre : 
- 111 g +/- 1 g CaCl2 anhydre ou 147 g CaCl2, 2H2O 
- 480 g +/- 5 g Glycérine 
- 12 à 13 g Formol 37 % PA 
- 557 g H2O

R/S c H317-H350-P261-P280-P302+P352-P333+P313-P363

Solution lavante floculante concentrée pour essai d'équivalent de sable 
Essai de propreté des sables 
Norme NF EN 933-8 : Concentration en CaCl2 111 g/l +/- 1 g/l

REFERENCES 
A l’unité : CTR050/D125

Lot de 15 solutions floculante lavantes 
Avec formaldéhyde CTR050/SD15
Sans formaldéhyde CTR050/SD15F
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